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Testergebnisse Langzeitversuche durchgeführt von Firma Windolf

Testaufbau
Eine Parkettfläche wird zu ca. 80% mit MaxiStop abgedeckt.
Diese Fläche wird zu ca. 50% mit einen Stück Orientteppiche abgedeckt.
Beide Bereiche werden mit einem Vollton-Ziegel beschwert.
Der Versuchsaufbau wird in einem normal beheizten Büroraum aufgewahrt.

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG, Warendorf

Muster D)
Artikel-Nr.: 3032 farblos, seidenmatt, Naturöl-Basis
14.12.2012 Holz lackiert Ablüftezeit 6 Wochen

kein MaxiStop aufgelegt.
28.01.2013 MaxiStop aufgelegt
15.03.2013 keine Lackerweichung oder Glanzgradveränderung.


